Settore III - Area Viabilita Gestione e Sviluppo
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LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 o
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Firmato digitalmente da:
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Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta



! technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

, N\
(@uu jeo Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC) PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
4 ” Tel. 0733/566421
L}—;I_ Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.technogeo.it A.L.I.G. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
Rapporto di prova N. 817 /1 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 599/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 2

Tipo: BINDER CB16

Posizione in opera: S.P. N.9 - D.D.T. n. 2719

Data prelievo: 07/06/24 ore 08:30 Verbale prelievo N.: 2

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI LEGANTE DI MISCELE
DI BITUME ED AGGREGATI LAPIDEI
(CNR B.U. N. 38)

Data della prova: 22/10/24
PROVA ESEGUITA SU PROVINO: RICAVATO DA MATERIALE NON COMPATTATO
METODO DI ESTRAZIONE USATO: ESTRAZIONE A CADUTA
Py Peso del bitume () 72,20 Valori
P, Peso degli aggregati (filler compreso) (@) 1530,90 ammissibili
b, Percentuale di Bitume riferita al peso degli aggregati % 4,72 40-55
b, Percentuale di Bitume riferita al peso della miscela bituminosa % 4,50 n.d.
Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza ['approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo S.r.l. fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni
necessarie ad assicurgre le rintracciabilita della catena metrologica.

Lo sp méntatore Il direttore del laboratorio strade
Dott Dott. GE, Efmanno Librandi
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Pagina 1dil 1l presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]
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‘r{u:; ‘Z;ﬂ }g@y\:«; LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E PROVE

SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente:

Committente:

Oggetto:

Localita:
Campione:

Tipo:

Posizione in opera:
Data prelievo:

C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.technogeo.it ALLG. —ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA £ GEOTECNICA
,Rapporto d| prova AN, 817 /2 deI 20/11/24 ]
Verbale d accettazmne N 599/A del 26/09/24
PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-
MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

CUPRAMONTANA (AN)

Conglomerato bituminoso non compatto - N. 2
BINDER CB16

S.P. N.9 - D.D.T. n. 2719

07/06/24 ore 08:30 Verbale prelievo N.: 2

DETERMINAZIONE DELLA GRANULOMETRIA
(UNI EN 12697-2)

Data della prova: 25/10/24
e S . R S —
MASSA TOTALE DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA DELLE PARTICELLE ;
ESSICCATA [d] 1530,90 ‘ 1
— s o emmmQuems CUrva reale ----@---- fuso Binder |
,r« A 100 - SE— N —— SRRl 0 |
]‘ Percentuale | Fereentuali | * 1, ’
‘ Setacci UNI | Trattenuto del traftenuto cumulatwe.der 90 ] ] ”,z 10
| passanti | f
L [mm] [] % % = I n
: 70 s 30
‘; 60 A ,, 0
‘ S AN/ 2
| 25,00 0,00 0,00 100 Y 5] . {} i 0o S
; c : 2
| 16,00 64,99 4,25 96 g g F / I é
| 12,50 141,17 9,22 87 | 8 ] —- 0
8,00 313,57 20,48 6 | ] M, / =
| 4,00 294,14 19,21 a7 | 307 E5l VARE: 70
| 2,00 221,37 14,46 32 | A LA
0,500 234,87 15,34 17 | 2 TN %0
0,25 68,36 4,47 13| . Lot L "
0,063 85,62 55 | FF"j___w -1
L,.,.K,I_ODQP“._M ,_._EE§£Z__, ‘ 0 100
‘ 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
FILLER |
Passante al setaccio da 0,063 mm 6,9 % Diametro [mm]
Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gl strumenti Implegati sono Fottoposti @ controllo periodico con eventuale taratura. 1l Laboratorio 1echnogeo Srl fornira a richiesta, per c1iascuno di essl, le Informazioni necessarie

ad assicurare le rintracciabilita della

Lo sperimen

Pagina 1 di 1

tena metrologica.

Il direttore dﬁl laboratorio strade

Dott. G@Zﬁ’;(nanno Librandi
7T ape S

Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]



technogeo s...

Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)
Tel. 0733/566421

Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.1LA.A. Macerata 85918

h
A

Web: www.technogeo.it

LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

A.LL.G.—ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

del
del

817 /3
599/A

20/11/24
26/09/24

Rapporto di prova N.

Verbale d'accettazione N.
Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.
Localita: CUPRAMONTANA (AN)
Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 2
Tipo: BINDER CB16
Posizione in opera: S.P.N. 9 - D.D.T. n. 2719
Data prelievo: 07/06/24 ore 08:30 Verbale prelievo N.: 2

METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSIMA DENSITA'
(UNI EN 12697-5)

Procedura C - procedimento matematico (p.to 9.4)

AGGREGATO Pa Massa volumica apparente dell'aggregato [Mg/m?] 2,666
Pa Percentuale di aggregato nella miscela % 95,5
£ Massa volumica apparente del legante [Mg/m’] 1,020
LEGANTE P Percentuale di legante nella miscela % 4,50
Riferita al Rapporto di prova N. 817/1 del 20/11/24
P mc Massa volumica massima del campione di conglomerato [Mg/m°] 2,486
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI
(UNI EN 1097-6)
Data della prova: 29/10/24
Frazione granulometrica [mm] 0,063/4 4/31,5
Percentuale della frazione nell'aggregato % 42,8 57,2
Massa asciutta dell'aggregato [g] 609,89 813,04
Massa del picnometro e dell'acqua [g] 1602,51 2144,36
Massa del picnometro, dell'acqua e dell'aggregato [g] 1983,58 2653,72
Temperatura [°C] 22,0 22,0
Pa Massa volumica apparente dei granuli di aggregato [Mg/m’] 2,660 2,671
Pa Massa volumica apparente media dei granuli dell'aggregato [Mg/m?] 2,666
Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni
necessarie ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.

imentatore Il direttore de)/laboratorlo strade

Dott. Geol,/E?fﬁanno Librandi.

J}_{J v«

Grasselli

Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]
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technogeo s.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

, PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.LA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.L.I.G. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 817 /4 del 20/11/24

Verbale d'accettazione N. 599/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 2

Tipo: BINDER CB16

Posizione in opera: S.P. N.9 - D.D.T. n. 2719

Data prelievo: 07/06/24 ore 08:30 Verbale prelievo N.: 2

Miscele bituminose
METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO
DI PROVINI BITUMINOSI
(UNI EN 12697-6)
Data della prova: 30/10/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
COMPATTATO IN LABORATORIO TRAMITE COMPATTATORE A IMPATTO, TECNOTEST mod. B517/A, matr. 04/006/14

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] - .
m Massa del provi [a] 1148,1 Valori
provino secco g d ammissibili
t Temperatura di prova [°C] 22,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m’] 2375 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
0 Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m’] \ 2486 Valori
m I - alori
Riferita al RaPporto di prova N. . 817/3 del 20/11/24 ammissibili
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m*] 2375
Vo Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 4,5 3-7

Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintraggiabili ;&1‘ della catena metrologica.

Lo sp Il direttore dql:jabﬁpratorio strade
Dott Dott. Geol,Epmfianno Libr;andj

/ /" ,,_/{}L_,P;&X.

Pagina1dil Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]



technogeo S.r.| LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

14 Eluana, 40 - B3040 MONTECOSARD (M) PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

C.C.LLA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.technogeo.it A.L.I.G. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
Rapporto di prova N. 817 /5 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 599/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 2

Tipo: BINDER CB16

Posizione in opera: S.P. N.9 - D.D.T. n. 2719

Data prelievo: 07/06/24 ore 08:30 Verbale prelievo N.: 2

Miscele bituminose
PROVA MARSHALL

(UNI EN 12697-34)
Data della prova: 30/10/24

DETERMINAZIONE ESEGUITA SU:
CONGLOMERATO MISCELATO DAL COMMITTENTE

Metqd_o di compattazione dei Compattatore a impatto (UNI EN 12697-30, p.to 5.2).  N° di colpi per faccia: 75
provini:
Temperatura di prova: 60 [°C]
SINTESI DEI RISULTATI
I 2 Rapporto ; Scorrimento
Stabilita Stabll.lta Scorrimento Scorr|n1-ento Rapporto Marshall Scorrlmgnto tangenziale
media medio Marshall . tangenziale .
medio medio
[kN] [kN] [mm] [mm] [kN/mm] [kN/mm] [mm] [mm]
Provino 1 26,3 4,6 5,7 1,1
Provino 2 28,5 5,9 4,8 1,6
27,7 5,2 54 1,4
Provino 3 28,0 49 5,7 1,2
Provino 4 27,9 5,3 5,3 1,5
Valori ammissibili 29 nd. >25 n.d.

Note: %

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Sl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintr cciabjljté della catena metrologica.

1l direttore deI/I/abor;xtorio strade

Dott. Geol. @;ﬁa‘égo Librand -

/C u(.f[vf_.s

Paginaldil 1 presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]
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technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

, PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

’ A
! @uu 0
] q Tel. 0733/566421

Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

C.C.I.LA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.technogeo.it A.L.I.G. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
Rapporto di prova N. 818 /1 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 600/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 2

Tipo: TAPPETO CB12.5

Posizione in opera: S.P. N. 9 - D.D.T. n. 2685

Data prelievo: 06/06/24 ore 10:30 Verbale prelievo N.: 2

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI LEGANTE DI MISCELE
DI BITUME ED AGGREGATI LAPIDEI
(CNR B.U. N. 38)

Data della prova: 22/10/24
PROVA ESEGUITA SU PROVINO: RICAVATO DA MATERIALE NON COMPATTATO
METODO DI ESTRAZIONE USATO: ESTRAZIONE A CADUTA
Py Peso del bitume ©) 80,60 Valori
P, Peso degli aggregati (filler compreso) (@) 1535,40 ammissibili
b, Percentuale di Bitume riferita al peso degli aggregati % 5,25 45-6,0
b, Percentuale di Bitume riferita al peso della miscela bituminosa % 4,99 nd.

Note: Km 41+650 lato SX (sacchetto).

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.
1l presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. I Laboratorio Technogeo S.r.l. fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni

Il direttore dg!?laboratorio strade

Pagina1di1l Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]
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LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTEC
SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

technogeo s..
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)
Tel. 0733/566421

Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.ILA.A. Macerata 85918

e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.rechnogeo‘it A.L.LLG. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

‘Rapporto d| prova N 818 /2

Verbale d accettazmne N “ SOO/A‘ ‘

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

del
del

NICHE E PROV

20111/24 'g
26/09/24

Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-
MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.
Localita: CUPRAMONTANA (AN)
Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 2
Tipo: TAPPETO CB12.5

S.P. N.9 - D.D.T. n. 2685
06/06/24 ore 10:30

Posizione in opera:
Data prelievo:

Verbale prelievo N.: 2

DETERMINAZIONE DELLA GRANULOMETRIA
(UNI EN 12697-2)

Data della prova: 25/10/24

| MASSA TOTALE | DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA DELLE PARTICELLE

| ESSICCATA [9] 153540 i

s - N | (e CUTVa reale ----@---- fuso Tappeto

;.' - N m“; 100 7— e Cop—— ® 9 - )

i Percentuali Percentuali | ‘i

| Setacci UNI | Trattenuto cumulative dei! ] L

[ del trattenuto . 90 1 / 10

{ passanti | h

1 f ] A0/

_ [mm] [g] % | % | et Ty 2

| | A

u | 60 2 / /l 40

‘ | / ( / / &

T : {7 s £

16,00 0,00 0,00 100 | g ] # / I é
12,50 61,78 4,02 96 5 %] A s o B
8,00 310,23 20,21 76 ‘ ] // =

‘ 4,00 445,19 29,00 47 ; 30 T T 70

‘g 2,00 209,82 13,67 33 ‘ 1 AT 1

| 0,500 226,75 14,77 18 2] PEdP) 80

| 0,250 56,95 3,71 15 o] LT 11 N
0,063 75,80 494 | ] [ eeem 1°

| fondo 147,95 | K 100

T FILLER 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

1

| Passante al setaccio da 0,063 mm 9,6% | - Pli?mgtrg[mm] -

Aggregato di natura basaltica trattenuto al setaccio da 4 mm

Aggregato di natura basaltica trattenuto al setaccio da 2 mm
Note: Km 41+650 lato SX (sacchetto).

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

41,5 % sullintera miscela.
42,8 % sull'intera miscela.

Il presente documento non\pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gl strument! Impiegatl Sond SOtopostl a controllo periodico con eventuale taratura. 1l Laboratorio |echnogeo Sri fornira a richiesta, per clascuno ai essl, Ie Informazioni necessarie

ad assicurare le rintracciabili{a della catena metrologica.

Pagina 1 di 1

Il presente Documento si compone di pagine: 1

Il direttore d’%blgratono strade
Dott. Geolt mgw Librandi-

[MOD MM 08-03- 02 r.0]



technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

VicEluzns, 16 E5PT5 MANTEOSERO Y PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.LIG. - ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 818 /3 del 20/11/24

Verbale d'accettazione N. 600/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 2

Tipo: TAPPETO CB12.5

Posizione in opera: S.P. N.9 - D.D.T. n. 2685

Data prelievo: 06/06/24 ore 10:30 Verbale prelievo N.: 2

METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSIMA DENSITA'
(UNI EN 12697-5)

Procedura C - procedimento matematico (p.to 9.4)

AGGREGATO Pa Massa volumica apparente dell'aggregato [Mg/m°] 2,732
Pa Percentuale di aggregato nella miscela % 95,0
yoJ Massa volumica apparente del legante [Mg/m] 1,020
LEGANTE P Percentuale di legante nella miscela % 4,99
Riferita al Rapporto di prova N. 818/1 del 20/11/24
P mc Massa volumica massima del campione di conglomerato [Mg/m°] 2,521

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI
(UNI EN 1097-6)

Data della prova: 28/10/24
Frazione granulometrica [mm] 0,063/4 4/31,5
Percentuale della frazione nell'aggregato % 41,1 58,9
Massa asciutta dell'aggregato [g] 568,95 816,56
Massa del picnometro e dell'acqua [g] 1526,50 1523,12
Massa del picnometro, dell'acqua e dell'aggregato [l 1882,10 2046,78
Temperatura [°C] 22,0 22,0
Pa Massa volumica apparente dei granuli di aggregato [Mg/m*] 2,661 2,782
Pa Massa volumica apparente media dei granuli dell'aggregato [Mg/m*] 2,732

Note:  Km 41+650 lato SX (sacchetto).

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni
necessarie ad sicurar le rintracciabilita della catena metrologica.

ntatore Il direttore del laboratorio strade

njela Grasselli Dott. Geo’%ﬁﬂﬂ)ﬁindl e

Pagina1diil Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]




E— technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

' 4 A _ PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
l @uﬂ P Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)
/ “ Tel. 0733/566421
! \\ " l Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
T C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.technogeo.it A.L1.G. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 818 /4 del 20/11/24

Verbale d'accettazione N. 600/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 2

Tipo: TAPPETO CB12.5

Posizione in opera: S.P. N. 9 - D.D.T. n. 2685

Data prelievo: 06/06/24 ore 10:30 Verbale prelievo N.: 2

Miscele bituminose
METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO
DI PROVINI BITUMINOSI
(UNI EN 12697-6)
Data della prova: 30/10/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
COMPATTATO IN LABORATORIO TRAMITE COMPATTATORE A IMPATTO, TECNOTEST mod. B517/A, matr. 04/006/14

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] - .
m Massa del i [g] 1112,8 Vel
provino secco g d ammissibili
t Temperatura di prova [°C] 22,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m®] 2420 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m?] ‘ 2521 Vslort
Pm Riferita al Rapporto di prova N. 818/3 del  20/11/24 aon
_ _ ammissibili
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m’] 2420
Vn Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 4,0 3-6

Note: Km 414650 lato SX (sacchetto).

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.

o

1l direttore del ){abcﬂaratorio strade
Dott. Geol/Efnfanno, Librandi
ott. Geol ﬁ#}f&%ﬁanm

Paginaldi1 Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]
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818 /5
600/A

del
del

20/11/24
26/09/24

'Rapporto di prova N.
Verbale d'accettazione N.

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente:

Committente:

Oggetto:

Localita:
Campione:
Tipo:

Posizione in opera:

Data prelievo:

Data della prova:

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

CUPRAMONTANA (AN)

Conglomerato bituminoso non compatto - N. 2
TAPPETO CB12.5
S.P. N. 9 - D.D.T. n. 2685

06/06/24 ore 10:30 Verbale prelievo N.: 2

Miscele bituminose
PROVA MARSHALL

(UNI EN 12697-34)
30/10/24

DETERMINAZIONE ESEGUITA SU:
CONGLOMERATO MISCELATO DAL COMMITTENTE

Metodo di compattazione dei Compattatore a impatto (UNI EN 12697-30, p.to 5.2). N di colpi per faccia: 75
provini:
Temperatura di prova: 60 [°C]
SINTESI DEI RISULTATI
— Stabilita 2 Scorrimento Rapporto RApporn Scorrimento Scorrlmgnto
Stabilita - Scorrimento z Marshall ] tangenziale
media medio Marshall - tangenziale .
medio medio
[kN] [kN] [mm] [mm] [kN/mm] [kN/mm] [mm] [mm]
Provino 1 17,9 49 3,7 1,1
Provino 2 17,2 4,0 4,3 1,5
18,0 4,6 3,9 1,2
Provino 3 18,1 4,7 3,9 1,4
Provino 4 18,7 4,6 4,0 1,0
Valori ammissibili 210 n.d. >3 n.d.
Note: Km 414650 lato SX (sacchetto).

1 risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza |'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.

Pagina 1 di

1

Il direttore del Iabo!atorio strade

Dott. Geol/Effgnno Libtandi-

Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]




1 technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

y ol
L\ ! PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
eCINoE Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)
Tel. 0733/566421
I-_}“q_ Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.technogeo.it A.L1.G. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 819 /1 del 20/11/24

Verbale d'accettazione N. 601/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 3

Tipo: TAPPETO CB12.5

Posizione in opera: S.P. N.9 - D.D.T. n. 2710

Data prelievo: 06/06/24 ore 16:30 Verbale prelievo N.: 3

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI LEGANTE DI MISCELE
DI BITUME ED AGGREGATI LAPIDEI
(CNR B.U. N. 38)

Data della prova: 22/10/24
PROVA ESEGUITA SU PROVINO: RICAVATO DA MATERIALE NON COMPATTATO
METODO DI ESTRAZIONE USATO: ESTRAZIONE A CADUTA
Py Peso del bitume (@ 88,70 Valori
P, Peso degli aggregati (filler compreso) (@ 1607,90 ammissibili
b, Percentuale di Bitume riferita al peso degli aggregati % 5,52 4,5--6,0
b, Percentuale di Bitume riferita al peso della miscela bituminosa % 5,23 n.d,

Note: Km 41+300 lato SX (sacchetto).

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo S.r.l. fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni
necessarie ad assicu are le rintracciabilita della catena metrologica.

' entatore Il direttore del Iaboratorlo strade
DG Dérfigla Grasselli Dott. Gegt/ Frmanno Librandi
{gj L«S/ug

Pagina1dil II presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]



technogeo s... LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E PROVE

o™ r 11 P2 -
. SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeoit A.LLLG. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

j’Rérpporrto d| pf;va N 819 / 2” délr 7 20/ 71771/ 24

Verbale d'accettazione N. 601/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-

MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 3

Tipo: TAPPETO CB12.5

Posizione in opera: S.P. N. 9 - D.D.T. n. 2710

Data prelievo: 06/06/24 ore 16:30 Verbale prelievo N.: 3

DETERMINAZIONE DELLA GRANULOMETRIA
(UNI EN 12697-2)

Data della prova: 28/10/24
| MASSATOTALE 1607 DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA DELLE PARTICELLE
| ESSICCATA [a] | '
| W - i N —— SR | O CUrva reale ----@--- fuso Tappeto
e "M—.ﬂg‘.-‘_l‘. 100 ] - R— - - ,; D - 0
Percentuale | Foreentuali ] 'di
. ] 3 0y
| Setacci UNI | Trattenuto el tratenits cumulatlve_deli % ] ; 10
passanti | /] , s
| [mm] [l % % | it T -
L L S S RS- - | ‘ i
: 70 +HHH 30
| | |
g 60 A 40
[ / ) X
- / / 2
" E 50 vi ! '/ 50 5
16,00 0,00 0,00 100 | S ¢ / , E
12,50 81,35 5,06 95 | 8 - s 0 B
8,00 347,83 21,63 73 | I /V =
4,00 434,20 27,00 46 { 30 5 o 74 7
2,00 202,64 12,60 34 ] A A
0,500 223,61 13,91 20 27 A 80
1 / K
0,250 64,51 4,01 16 o] J %
0,063 97,16 6,04 ] Lt o
L fondo 155,64 | j 01 | 100
I FILLER 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
|
1 , Diametro [mm]
{ Passante al setaccio da 0,063 mm 9,7 % - ) - PSS

Aggregato di natura basaltica trattenuto al setaccio da 4 mm 43,6 % sull'intera miscela.
Aggregato di natura basaltica trattenuto al setaccio da 2 mm

Note: Km 41+300 lato SX (sacchetto).

46,4 % sull'intera miscela.

1 risultati si riferiscono esclysivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non{pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gl strumenti Implegati Sonq Sottopgstra controlio periodico con eventuale taratura. 1 Laboratorio |echnogeo Sri tornira a richiesta, per clascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabila delld catena metrologica.

Lo sperime Il direttore cdd//eﬁ_l,,la/t;, ratorio strade
Dott. Paolw}ettl Dott. Ge /f/(tﬁg?f LICQ L|br$nd|

Pagina 1di1 Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]
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technogeo s..

Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)
Tel. 0733/566421

Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.LLA.A. Macerata 85918

Web: www.technogeo.it

LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

A.L.I.G. - ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 819 /3 del 20/11/24

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Verbale d'accettazione N. 601/A del 26/09/24

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto:

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
Localita: CUPRAMONTANA (AN)
Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 3
Tipo: TAPPETO CB12.5

S.P.N.9 - D.D.T. n. 2710
06/06/24 ore 16:30

Posizione in opera:
Data prelievo:

Verbale prelievo N.: 3

METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSIMA DENSITA'
(UNI EN 12697-5)

Procedura C - procedimento matematico (p.to 9.4)
AGGREGATO Pa Massa volumica apparente dell'aggregato [Mg/m®] 2,739
Pa Percentuale di aggregato nella miscela % 94,8
Yol Massa volumica apparente del legante [Mg/m?] 1,020
LEGANTE o] Percentuale di legante nella miscela % 5,23
Riferita al Rapporto di prova N. 819/1 del 20/11/24
P mc Massa volumica massima del campione di conglomerato [Mg/m’] 2,517
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI
(UNI EN 1097-6)
Data della prova: 29/10/24
Frazione granulometrica [mm] 0,063/4 4/31,5
Percentuale della frazione nell'aggregato % 40,5 59,5
Massa asciutta dell'aggregato [a] 587,38 862,87
Massa del picnometro e dell'acqua [a] 1602,47 1599,30
Massa del picnometro, dell'acqua e dell'aggregato [g] 1970,15 2153,27
Temperatura [°C] 22,0 22,0
Pa Massa volumica apparente dei granuli di aggregato [Mg/m*] 2,668 2,787
Pa Massa volumica apparente media dei granuli dell'aggregato [Mg/m°] 2,739

Note:  Km 41+300 lato SX (sacchetto).

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni

necessarie ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.

Pagina1dil

Il presente Documento si compone di pagine: 1

Il direttore dgl laboratorio strade

Vi
Dott. Geol. f manno Lllgrqndl
78U b
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technogeo s..

Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)
Tel. 0733/566421

Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.1LA.A. Macerata 85918

Web: www.technogeo.it

e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

A.L.I.G. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Rapporto di prova N. 819 /4

del

20/11/24

Verbale d'accettazione N. 601/A

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente:

Committente:

Oggetto:

Localita:
Campione:
Tipo:

Posizione in opera:

Data prelievo:

Data della prova:

PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

del

26/09/24

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO

- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

CUPRAMONTANA (AN)

Conglomerato bituminoso non compatto - N. 3
TAPPETO CB12.5

S.P. N.9 - D.D.T. n. 2710
06/06/24 ore 16:30

Verbale prelievoN.: 3

Miscele bituminose

METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO

DI PROVINI BITUMINOSI
(UNI EN 12697-6)
30/10/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO

COMPATTATO IN LABORATORIO TRAMITE COMPATTATORE A IMPATTO, TECNOTEST mod. B517/A, matr. 04/006/14

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] - ]
m Massa del provino secco [g] 1144,7 Valori
P g d ammissibifi
t Temperatura di prova [°C] 22,0
Pb Massa volumica apparente del provino [ka/m®] 2408 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
0 Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m"] [ 2517 Valori
m —— . alori
Riferita al RaPporto di prova N. . 819/3 del 20/11/24 ammissibili
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m’] 2408
Vn Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 4,3 3-6
Note: Km 41+300 lato SX (sacchetto).

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.

Pagina1dil

Il presente Documento si compone di pagine: 1

Il direttore del laboratorio strade
Dott. Geol/Efimanno Librandi
¢ Eﬁ/tgaﬁg bran
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technogeo S.r] LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

R ————— PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.technogeo.it A.L.L.G. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
{Rapporto di prova N. 819 /5 del 20/11/24 |
Verbale d'accettazione N. 601/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 3

Tipo: TAPPETO CB12.5

Posizione in opera: S.P.N. 9 - D.D.T. n. 2710

Data prelievo: 06/06/24 ore 16:30 Verbale prelievo N.: 3

Miscele bituminose
PROVA MARSHALL
(UNI EN 12697-34)

Data della prova: 30/10/24
DETERMINAZIONE ESEGUITA SU:
CONGLOMERATO MISCELATO DAL COMMITTENTE
Metodo di compattazione dei Compattatore a impatto (UNI EN 12697-30, p.to 5.2).  N° di colpi per faccia: 75
provini:
Temperatura di prova: 60 [°C]
SINTESI DEI RISULTATI
cyeais . Rapporto . Scorrimento
Stabilita Stab".'ta Scorrimento Scorrlm_ento Rapporio Marshall Scornmgnto tangenziale
media medio Marshall . tangenziale .
medio medio
[kN] [kN] [mm] [mm] [kN/mm] [kN/mm] [mm] [mm]
Provino 1 17,2 49 3,5 1,1
Provino 2 17,6 4,7 3,7 1,2
17,7 4,8 3,7 1,1
Provino 3 18,8 4,5 4,2 0,9
Provino 4 17,4 5,2 3,3 1,1
Valori ammissibili 210 n.d. >3 nd.
SIS J i -

Note: Km 41+300 lato SX (sacchetto).

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.

Il direttore del, laboratorio strade
Geot"}{? l"ﬂ% no Librandi
Dott. £rfy f{br
/4 ;//;,J?EXM £

Pagina1dil Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]



| | technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

( . PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

'L"(:‘.H.LLLKL jeo Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)
\ / Tel. 0733/566421
L_}*'q‘ Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
i C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.technogeo.it A.L1.G. ~ ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 820 /1 del 20/11/24

Verbale d'accettazione N. 602/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 6

Tipo: TAPPETO CB12.5

Posizione in opera: S.P.N. 11 - D.D.T. n. 2771

Data prelievo: 10/06/24 ore 11:30 Verbale prelievo N.: 6

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI LEGANTE DI MISCELE
DI BITUME ED AGGREGATI LAPIDEI
(CNR B.U. N. 38)

Data della prova: 22/10/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO: RICAVATO DA MATERIALE NON COMPATTATO
METODO DI ESTRAZIONE USATO: ESTRAZIONE A CADUTA

Py Peso del bitume @ 82,30 Valori

P, Peso degli aggregati (filler compreso) (@ 1544,60 ammissibill

b, Percentuale di Bitume riferita al peso degli aggregati % 5,33 4,5-6,0

b. Percentuale di Bitume riferita al peso della miscela bituminosa % 5,06 n.d.
Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo S.r.l. fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni
necessarie ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.

1| direttore del laboratorio strade

Dott. Ge;ol,ﬁ;r;ﬁannonl,lbrandl
HALLON

Pagina1dil Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]



I — PSR T . RIO PER ESPERIENZE GE I
i@ismﬂggeg S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E PROVE

: N , SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
“'L_U:U,LLU. 1geo Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

C.C.LLA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: WWW.tEChI’)OgEO.it A.LILG. —ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
'Rapporto di prova N. 820 /2 del 20/11/24 |
Verbale d'accettazione N. 602/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-

MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 6

Tipo: TAPPETO CB12.5

Posizione in opera: S.P.N. 11 - D.D.T. n. 2771

Data prelievo: 10/06/24 ore 11:30 Verbale prelievo N.: 6

DETERMINAZIONE DELLA GRANULOMETRIA
(UNI EN 12697-2)

Data della prova: 28/10/24
BT T i B S R
| MASSA TOTALE lal 1544.60 | DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA DELLE PARTICELLE
| ESSICCATA '
e —— Qe CUrva reale ----@---- fuso Tappeto
| T o ; 100 e — T ) -1 0
Percentuale Percentuali | T/
| Setacci UNI | Trattenuto cumulative dei| i
| del trattenuto : %0 ; 10
i passanti | ' ‘
a . ] AU/
Ltml |t | % | % V?‘ :
; | 70 L 30 ‘
‘ 60 2 4
| . U 2 |
[ L2 s i+ s €
| 16,00 0,00 0,00 100 | @§ ] ¢ / 1 E ,
| 12,50 39,04 2,53 97 | 8 ] ¥ 0 ®
8,00 302,27 19,57 78 | : / =
e 4,00 460,37 29,81 48 ’ 30 1 I / 70
| 2,00 258,53 16,74 31 ] AT
0,500 263,52 17,06 14 27 P yi *
0,250 58,96 3,82 10 | " Hr~ L o
0,063 66,91 4,33 ] o T | I
| fondo 94,51 | 0] 100
FILLER i 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
Passante al setaccio da 0,063 mm 61% | - Diametquv [mm] -
Aggregato di natura basaltica trattenuto al setaccio da 4 mm = 44,7 % sull'intera miscela.
Aggregato di natura basaltica trattenuto al setaccio da 2 mm = 47,8 % sull'intera miscela.
Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documentoYnion pud essere riprodotto parzialmente senza |'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gl strumenti Impiegati Sono Sottoposti @ controllo periodico con eventuale taratura. 1l Laboratorio |echnogeo Sri fornira a richiesta, per clascuno di essi, le Informazioni necessarie

ad assicurare le rintracdabilitd della catena metrologica.
tatore Il direttore ﬁ laboratorio strade

eri
“Dott\Padlb Moretti Dott. GeolZEfmanno, Librandi
4 SR

Pagina 1 di 1 Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]




technogeo s..

Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)
Tel. 0733/566421

Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.ILA.A. Macerata 85918

N
FCHILC 9

A

Web: www.technogeo.it

LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

A.L..G. - ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 820 /3

del

20/11/24

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Verbale d'accettazione N. 602/A

del

26/09/24

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto:

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
Localita: CUPRAMONTANA (AN)
Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 6
Tipo: TAPPETO CB12.5

S.P.N. 11 - D.D.T. n. 2771
10/06/24 ore 11:30

Posizione in opera:

Data prelievo:

Verbale prelievo N.: 6

METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSIMA DENSITA’
(UNI EN 12697-5)

Procedura C - procedimento matematico (p.to 9.4)
AGGREGATO Pa Massa volumica apparente dell'aggregato [Mg/m°] 2,742
Pa Percentuale di aggregato nella miscela % 94,9
Yol Massa volumica apparente del legante [Mg/m*] 1,020
LEGANTE P Percentuale di legante nella miscela % 5,06
Riferita al Rapporto di prova N. 820/1 del 20/11/24
P mc Massa volumica massima del campione di conglomerato [Mg/m°] 2,526
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI
(UNI EN 1097-6)
Data della prova: 29/10/24
Frazione granulometrica [mm] 0,063/4 4/31,5
Percentuale della frazione nell'aggregato % 44,7 55,3
Massa asciutta dell'aggregato [a] 647,13 801,38
Massa del picnometro e dell'acqua [a] 1523,66 1526,48
Massa del picnometro, dell'acqua e dell'aggregato [g] 1929,97 2041,30
Temperatura [°C] 22,0 22,0
Pa Massa volumica apparente dei granuli di aggregato [Mg/m®] 2,681 2,790
Pa Massa volumica apparente media dei granuli dell'aggregato [Mg/m®] 2,742

Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni

necessarie ad ag$icyrarg le rintracciabilita della catena metrologica.

Paginaldil

Il direttore de] laboratorio strade

Dott. Geo)% aS

n % b&amﬁ

Il presente Documento si compone di pagine: 1

y Vo

[MOD. MM 08-03-02 r.0]




technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

, PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

C.C.LLA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.L.I.G. = ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 820 /4 del 20/11/24

Verbale d'accettazione N. 602/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 6

Tipo: TAPPETO CB12.5

Posizione in opera: S.P. N. 11 - D.D.T. n. 2771

Data prelievo: 10/06/24 ore 11:30 Verbale prelievoN.: 6

Miscele bituminose
METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO
DI PROVINI BITUMINOSI
(UNI EN 12697-6)
Data della prova: 30/10/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
COMPATTATO IN LABORATORIO TRAMITE COMPATTATORE A IMPATTO, TECNOTEST mod. B517/A, matr. 04/006/14

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] - ]
m Massa del i [al 1209 5 Valori
el provino secco g ’ armmissibili
t Temperatura di prova [°C] 22,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m’] 2424 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
0 Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m’] ‘ 2526 Valori
m — . alori
Riferita al Rapporto di prova N. . 820/3 del 20/11/24 ——
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m’] 2424
Vn Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 4,0 3-6

Note: =

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.
1l presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.
=\

Lo sp tore Il direttore del laboratorio strade
& ¢/ N s
Dott.ssa Grasselli Dott. Geo{gjmeﬂ'raudi

Pagina1dil Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]
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L—'—'—_I\ technogeo S.r. LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E
@m - i Cluana, 10 - 62010 MONTECOsARo ey PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

| | Tel. 0733/566421

Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

C.C..LA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.technogeo.it A.LI.G.— ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
%Rapporto di prova N. 820 /5 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 602/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: Conglomerato bituminoso non compatto - N. 6

Tipo: TAPPETO CB12.5

Posizione in opera: S.P. N. 11 - D.D.T. n. 2771

Data prelievo: 10/06/24 ore 11:30 Verbale prelievo N.: 6

Miscele bituminose
PROVA MARSHALL

(UNI EN 12697-34)

Data della prova: 30/10/24
DETERMINAZIONE ESEGUITA SU:
CONGLOMERATO MISCELATO DAL COMMITTENTE
Metqdf) di compattazione dei Compattatore a impatto (UNI EN 12697-30, p.to 5.2).  N° di colpi per faccia: 75
provini:
Temperatura di prova: 60 [°C]
SINTESI DEI RISULTATI
s . Rapporto . Scorrimento
Stabilita Stabll.'ta Scorrimento Scorrlm_ento Rapporta Marshall Scommepto tangenziale
media medio Marshall o tangenziale .
medio medio
[kN] [kN] [mm] [mm] [kN/mm] [kN/mm] [mm] [mm]
Provino 1 16,2 4,8 3,4 1,2
Provino 2 18,4 4,8 3,8 1,0
19,0 4,8 4,0 1,0
Provino 3 194 49 3,9 0,9
Provino 4 21,9 4,6 4,8 0,9
Valori ammissibifi 210 n.d. >3 nd.
Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza |'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita Yella catena metrologica.

1l direttore dej laboratono strade

Dott. Geol 4 ménnj lerg i

Pagina 1 di 1 1l presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08-03-02 r.0]
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tech nogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E PROVE

_ SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

C.C.LA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.LI.G. - ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
Rapporto di prova N. 821 /1 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 603/A del 26/09/24

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente:

Committente:

Oggetto:

Localita:
Campione:
Tipo:

Data prelievo:

PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

CUPRAMONTANA (AN)
CAROTE di conglomerato bituminoso
TAPPETO

26/09/24 -
DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE

DI UNA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
(UNI EN 12697-36)

Data della prova: 14/10/24
Spessore Media
Sigla Posizione in opera
[mm] [mm]
1A km 124500 S.P. 11 - lato dx a 1,10 m dal ciglio asfalto 42 40 42 40 41
1B km 124500 S.P. 11 - lato dx a 2,20 m dal c. asfalto 35 35 35 36 35
1C km 12+500 S.P. 11 - lato sx a 1,80 m dal c. asfalto 37 39 35 40 38
[ 2 | km4143005P.9-todxa 150 mdal ¢ asfato x| 51| 49 | st | 49 | 50 |
2B km 414300 S.P. 9 - lato sx a 2,0 m dal c. asfalto sx 37 40 38 37 38
2C km 414300 S.P. 9 - lato sx a 1,0 m dal c. asfalto sx 47 50 45 50 48
3A km 41+600 S.P. 9 - lato dx a 1,0 m dal c. asfalto dx 47 47 47 47 47
3B km 41+600 S.P. 9 - lato dx a 2,0 m dal c. asfalto dx 42 42 42 42 42
3C km 41+600 S.P. 9 - lato sx a 1,50 m dal c. asfalto sx 50 50 52 50 51
Note:  --

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie ad
assicurare le rintraccibilita della catena metrologica.

Lo sp
Dott.s el
Pagina1dil

atore

rasselli Dott. Geol;f;ﬁzpﬂ&%i@ndl

Il direttore del. Jal}oratorio strade

Il presente Documento si compone di pagine: 1 [MOD. MM 08/03/02 r.0]



<

NS

cechnofl

technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

. PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.L.I.G. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 822 /1 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 604/A del 26/09/24

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente:

Committente:

Oggetto:

Localita:
Campione:

Tipo:

Posizione in opera:
Data prelievo:

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

CUPRAMONTANA (AN)

CAROTA 1A di conglomerato bituminoso

TAPPETO

S.P. N. 11 al km 124500 lato DX a 1,10 m dal c. asfalto DX
26/09/24 -

Miscele bituminose

METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO

Data della prova:

DI PROVINI BITUMINOSI
(UNI EN 12697-6)
05/11/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
RICAVATO DA CAROTA PRELEVATA DALLA PAVIMENTAZIONE

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] 40 ]
m Massa del provino secco [a] 1473,8 Valori
P . ammissibili
t Temperatura di prova [°C] 20,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m°] 2372 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNIEN 12697-8 p.to 4)
Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m?] ‘ 2526 Valori
Pm Riferita al Rapporto di prova N. 820/3 del 20/11/24 a.ar/' .
_ _ ammissibili
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m°] 2372
Vmn Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 6,1 4-8

Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.
Il presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie

Paginal1dil

ciabilita della catena metrologica.

Il direttore del,laboratorio strade
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technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)
Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

C.C.I.A.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.technogeo.it A.LI.G.-ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
Rapporto di prova N. 823 /1 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 605/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.
Localita: CUPRAMONTANA (AN)
Campione: CAROTA 1B di conglomerato bituminoso
Tipo: TAPPETO
Posizione in opera: S.P. N. 11 al km 124500 lato DX a 2,20 m dal c. asfalto DX
Data prelievo: 26/09/24 -

Data della prova:

Miscele bituminose
METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO

DI PROVINI BITUMINOSI
(UNIEN 12697-6)
05/11/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
RICAVATO DA CAROTA PRELEVATA DALLA PAVIMENTAZIONE

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] 34 .
m Massa del i [g] 1278,3 Valori
provino secco 2 ! ammissibili
t Temperatura di prova [°C] 20,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m?] 2389 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m’] | 2526 Valori
Pm Riferita al Rapporto di prova N. 820/3 del  20/11/24 o
. - ammissibili
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m’] 2389
Vi Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 54 4-8
Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.

& 4

Il direttore del,Jaboratono strade

Dott. Geot,E’“ riafino lea@
NABLLY
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technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

, PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.I.LA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.L.L.G. - ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 824 /1 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 606/A del 26/09/24

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente:

Committente:

Oggetto:

Localita:
Campione:

Tipo:

Posizione in opera:
Data prelievo:

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

CUPRAMONTANA (AN)

CAROTA 1C di conglomerato bituminoso

TAPPETO

S.P. N. 11 al km 12+500 lato SX a 1,80 m dal c. asfalto SX
26/09/24 -

Miscele bituminose

METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO

Data della prova:

DI PROVINI BITUMINOSI
(UNI EN 12697-6)
05/11/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
RICAVATO DA CAROTA PRELEVATA DALLA PAVIMENTAZIONE

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] 35 .
m Massa del provino se [g] 1299,1 .
g = 9 ’ ammissibili
t Temperatura di prova [°C] 20,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m’] 2362 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m’] \ 2526 Valori
Pm Riferita al Rapporto di prova N. 820/3 del 20/11/24 a'or/. .
' _ ammissibili
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m] 2362
Vo Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 6,5 4-8

Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.
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Il direttore det laboratorio strade
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technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

, PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.LLG. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 825 /1 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 607/A del 26/09/24

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente:

Committente:

Oggetto:

Localita:
Campione:

Tipo:

Posizione in opera:
Data prelievo:

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

CUPRAMONTANA (AN)

CAROTA 2A di conglomerato bituminoso

TAPPETO

S.P. N. 9 al km 41+300 lato DX a 1,50 m dal c. asfalto DX
26/09/24 -

Miscele bituminose

METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO

Data della prova:

DI PROVINI BITUMINOSI
(UNI EN 12697-6)
05/11/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
RICAVATO DA CAROTA PRELEVATA DALLA PAVIMENTAZIONE

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] 39 )
m Massa del provino sec [g] 1287,8 vaior
= o 2 | ammissibili
t Temperatura di prova [°C] 20,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m°] 2311 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m°] ‘ 2517 Valori
Pm Riferita al Rapporto di prova N. 819/3 del 20/11/24 a'or/_ ot
; - ammissibili
Pp Massa volumica apparente del provino [kg/m®] 2311
Vi Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 8,2 4-8

Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.
Il presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie

ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.
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Il direttore gd/el Iat}oratorio sfrade
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technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

. PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.L.I.G. — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 826 /1 del 20/11/24

Verbale d'accettazione N. 608/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEOQO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: CAROTA 2B di conglomerato bituminoso

Tipo: TAPPETO

Posizione in opera: S.P. N. 9 al km 414300 lato SX a 2,00 m dal c. asfalto SX
Data prelievo: 26/09/24 -

Miscele bituminose
METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO
DI PROVINI BITUMINOSI
(UNIEN 12697-6)
Data della prova: 05/11/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
RICAVATO DA CAROTA PRELEVATA DALLA PAVIMENTAZIONE

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] 30 )
m Massa del provi [a] 994,3 iithy
ssa del provino secco g v P——
t Temperatura di prova [°C] 20,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m*] 2305 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
0 Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m?] ] 2517 Vsiodd
m e - alori
Riferita al RaPporto di prova N. ' 819/3 del 20/11/24 arsriseibil
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m?] 2305
Vn Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 8,4 4-8
Note: o

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.
1l presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie

4

ad assicurare le rintflacciabilita della catena metrologica.

Il direttore del laboratorio strade
Dott. GeolJE(m/afg’no Librandi ¢
/ // / ..)Zj\;j Le)
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technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC) PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.LLA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.LLG, — ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 827 /1 del 20/11/24

Verbale d'accettazione N. 609/A del 26/09/24
Dati dichiarati nella richiesta di prove:
Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: CAROTA 2C di conglomerato bituminoso

Tipo: TAPPETO

Posizione in opera: S.P. N. 9 al km 41+300 lato SX a 1,00 m dal c. asfalto SX
Data prelievo: 26/09/24 -

Miscele bituminose
METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO
DI PROVINI BITUMINOSI
(UNIEN 12697-6)
Data della prova: 05/11/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
RICAVATO DA CAROTA PRELEVATA DALLA PAVIMENTAZIONE

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] 31 .
m Massa del provino secco [g] 954,0 o
P L : ammissibili
t Temperatura di prova [°C] 20,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m*] 2289 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m*] ‘ 2517 Valori
Pm Riferita al Rapporto di prova N. 819/3 del  20/11/24 i
. - ammissibili
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m®] 2289
vV, Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 9,1 4-8

Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non puo essere riprodotto parzialmente senza |'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.

Il direttore delx_l_abo;atorio strade
Dott. Geol/Efpiahno Librandi

V4 jxﬂﬂ/{,&_‘ D
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technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

) PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.LLG. - ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 828 /1 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 610/A del 26/09/24

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente:

Committente:

Oggetto:

Localita:
Campione:

Tipo:

Posizione in opera:
Data prelievo:

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

PROVINCIA DI ANCONA

STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9

"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

CUPRAMONTANA (AN)

CAROTA 3A di conglomerato bituminoso

TAPPETO

S.P. N. 9 al km 41+600 lato DX a 1,00 m dal c. asfalto DX
26/09/24 -

Miscele bituminose

METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO

Data della prova:

DI PROVINI BITUMINOSI
(UNI EN 12697-6)
05/11/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
RICAVATO DA CAROTA PRELEVATA DALLA PAVIMENTAZIONE

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] 40 )
m Massa del provin [a] 1390,2 Vaiory
P 0 st d ! ammissibili
t Temperatura di prova [°C] 20,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m°] 2311 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
0 Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m’] } 2521 Valori
m —— 3 alori
Riferita al Rapporto di prova N. . 818/3 del 20/11/24 —————
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m°] 2311
Vm Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 8,3 4-8

Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.

Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.
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technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)
Tel. 0733/566421
Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439

C.C.ILA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it

Web: www.technogeo.it A.LI.G. - ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA
Rapporto di prova N. 829 /1 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 611/A del 26/09/24

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)
Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.
Localita: CUPRAMONTANA (AN)
Campione: CAROTA 3B di conglomerato bituminoso
Tipo: TAPPETO
Posizione in opera: S.P. N. 9 al km 41+600 lato DX a 2,00 m dal c. asfalto DX
Data prelievo: 26/09/24 -

Data della prova:

Miscele bituminose
METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO

DI PROVINI BITUMINOSI
(UNI EN 12697-6)
05/11/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
RICAVATO DA CAROTA PRELEVATA DALLA PAVIMENTAZIONE

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] 40 ]
m Massa del i [g] 1386,7 Valori
provino secco g . ammissibili
t Temperatura di prova [°C] 20,0
Pb Massa volumica apparente del provino [ka/m*] 2324 nd.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m°] ’ 2521 Valori
Pm Riferita al Rapporto di prova N. 818/3 del 20/11/24 alor/_ "
; - ammissibili
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m’] 2324
Vi Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 7,8 4-8
Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza I'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.

1l direttore dek

erptono strade

Dott. Geol- /E(ﬁtéi)/flg/u)rqndl
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technogeo S.r.l LABORATORIO PER ESPERIENZE GEOTECNICHE E

’ 4 N ) PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
rechina _ Via Cluana, 10 - 62010 MONTECOSARO (MC)

Tel. 0733/566421

b Partita IVA e Codice Fiscale 00361380439
C.C.LA.A. Macerata 85918 e-mail: lab@technogeo.it - Pec: info@pec.technogeo.it
Web: www.tech nogeo.it A.L.|I.G.—ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA E GEOTECNICA

Rapporto di prova N. 830 /1 del 20/11/24
Verbale d'accettazione N. 612/A del 26/09/24

Dati dichiarati nella richiesta di prove:

Richiedente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

Committente: PROVINCIA DI ANCONA
STRADA DI PASSO VARANO, 19/a - 60121 ANCONA (AN)

Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9
"CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO
- COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.

Localita: CUPRAMONTANA (AN)

Campione: CAROTA 3C di conglomerato bituminoso

Tipo: TAPPETO

Posizione in opera: S.P. N. 9 al km 41+600 lato SX a 1,50 m dal c. asfalto SX

Data prelievo: 26/09/24 -

Data della prova:

Miscele bituminose
METODI DI PROVA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO

DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO

DI PROVINI BITUMINOSI
(UNI EN 12697-6)
05/11/24

PROVA ESEGUITA SU PROVINO
RICAVATO DA CAROTA PRELEVATA DALLA PAVIMENTAZIONE

Procedimento B: massa volumica apparente (SSD) del provino

Spessore del provino ricavato dalla pavimetazione stradale [mm] 46 )
m Massa del i [a 1661.0 Valori
assa del provino secco g ; P
t Temperatura di prova [°C] 20,0
Pb Massa volumica apparente del provino [kg/m?] 2347 n.d.
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI
DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO COMPATTATO
(UNI EN 12697-8 p.to 4)
Massima densita della miscela (procedimento matematico) [kg/m*] \ 2521 Valor!
Pm Riferita al Rapporto di prova N. 818/3 del 20/11/24 alar/. ..
; - ammissibili
Pp Massa volumica apparente del provino [kg/m’] 2347
VvV, Contenuto dei vuoti d'aria della miscela % 6,9 4-8

Note: -

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

1l presente documento non pud essere riprodotto parzialmente senza |'approvazione scritta di Technogeo Srl.
Gli strumenti impiegati sono sottoposti a controllo periodico con eventuale taratura. Il Laboratorio Technogeo Srl fornira a richiesta, per ciascuno di essi, le informazioni necessarie
ad assicurare le rintracciabilita della catena metrologica.
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